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1. Anwendungsfall

Arbeitsaufgabe

Das Hochdruckwasserstrahl-Verfahren (HDW) soll zur flichigen Abtragung des geschadigten
Betons eingesetzt werden. Beauftragt wurde der Sachstandsbericht von Vertretern der Bundes-
anstalt fiir Wasserbau (BAW) und Vertretern des WasserstrafRen-Neubauamts Heidelberg (WNA
HD) im Namen der Wasserstrafien- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Auf der Basis
einer Literatur- und Internetrecherche wurde erarbeitet, welche Erfahrungen auf dem Gebiet
der Instandsetzung von Schleusenbauwerken unter Betrieb bereits vorliegen. Dabei sind sowohl
bereits durchgefiihrte Instandsetzungsmafinahmen als auch Planungen und theoretische Ansat-
ze auf diesem Gebiet berticksichtigt worden. Die Recherche beschrankt sich nicht auf den Erfah-
rungsbereich der WSV, sondern liefert einen internationalen Uberblick iiber die Thematik.

Der Bericht selbst ist so gegliedert, dass die Ergebnisse nicht nach Projekten, sondern nach Me-
thoden unterteilt sind. Unter einer Methode sind alle beriicksichtigten Projekte zusammenge-
fasst, in denen die Methode angewandt wurde. Um die Ubersichtlichkeit zu bewahren, wird die
Methode zunichst anhand eines Beispielprojekts genauer erlautert, bevor die Informationen
durch Erfahrungen oder Uberlegungen aus anderen Projekten erginzt oder bestitigt werden.
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Randbedingungen

Um der zuvor beschriebenen Arbeitsaufgabe gerecht zu werden, wurde folgendes Vorgehen ge-
wahlt: Da die Recherche neben den Erkenntnissen der WSV auch internationale Erfahrungen
abdecken soll, wurde neben den Printmedien auch im Internet recherchiert. Im Bereich der
Printmedien wurde in Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken nach Biichern, Veroffentli-
chungen in Fachzeitschriften, Normen, Forschungsberichten und Abschlussarbeiten gesucht.
Ergdnzt wurden diese Ergebnisse durch die Suchergebnisse einer Internetrecherche, die vor
allem die Internetauftritte von Schleusenbetreibern und Firmen die Instandsetzungen an
Schleusen durchfiihren, abdeckt. Auféerdem wurde versucht Personen, die in der Praxis titig
sind, zu kontaktieren. Dies blieb in den meisten Fallen ohne Ergebnis. Jedoch waren einige Per-
sonen bereit, gezielte Fragen zu beantworten. Neben gédngigen Sachbiichern wurden fiir das Ka-
pitel zum Thema HDW folgende Projekte herangezogen:

» [nstandsetzung der Schleuse Obernau
» [nstandsetzung Schleuse Eckersmiihlen
* Probemafdnahme Schleuse Feudenheim

2. Ergebnis

Das HDW-Verfahren ist ein Betonabtragverfahren, welches vorwiegend dann eingesetzt wird,
wenn bereits eingebaute Bewehrung unversehrt bleiben soll und méglichst geringe Umweltbe-
eintrachtigungen erzeugt werden sollen. Jedoch ist das Verfahren vergleichsweise teuer und
zeitaufwendig im Vergleich zu Verfahren wie bspw. das Frasen.

Beim HDW-Verfahren trifft ein Wasserstrahl mit einem Druck von 900-1500 bar und einem For-
derstrom (100-240 I/min) auf den abzutragenden Beton und fiillt somit dessen Poren/Risse
bzw. Kliifte mit Wasser aus. Hierdurch wird ein Porenwasserdruck erreicht, der die aufnehmba-
ren Querzugkraifte nahe an der Abbruchkante iibersteigt, wodurch der Beton sich stiickweise
ablost. Aus den verschiedenen Quellen ergeben sich folgende Vor- und Nachteile:

Vorteile
= mechanische Eigenschaften des Altbetons gering beeinflusst
= erschiitterungs-/ schwingungsarm - kein Larm/ geringe Staubentwicklung

= gut steuerbar - gerade Schnittfithrung

= keine mechanische Beschidigung des Restbetons bzw. der bleibenden Bewehrung!
(Randbereiche besser mit HDW-Handlanzen als mit Roboter)

=  keine besonderen Schutzmafinahmen
= auch unter Wasser
= automatisiert moglich (hier: keine Fiihrungsschiene)

Nachteile
= falls Fiihrungsschienen notwendig sind fithren diese zur Einengung des Lichtraumprofils

= lange Riistungszeiten - unwirtschaftlich
= hoher Wasser- (3 m3/h) und Sandverbrauch (80-100 kg/h)
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= Abbruchgut ist mit Wasser aus Abbruchverfahren vermischt
= mogliche Wasserschdden am Restbeton
= begrenzte Schnitttiefe (1000 mm)

Die Abbrucharbeiten kénnen sowohl durch Handlanzen als auch durch einen automatisierten
Roboter ausgefiihrt werden. Fiir die Planung der Instandsetzung der Schleuse Obernau wurde
eine HDW-Robotereinheit angesetzt. Dessen Arbeitsbreite betrdagt 1,5 m und es wird eine Ar-
beitsbreite von 2,5 m angegeben. Das dadurch entstehende Abbruchgut hat eine Korngrofie von
bis zu 100 mm, wobei die Abbruchleistung zwischen den Anwendungen im Trockenen und im
Nassen stark variiert. Uber Wasser wird eine Abbruchleistung von 0,7 m3/h und unter Wasser
eine Abbruchleistung von 0,35 m?/h erreicht.

3. Fazit und Anmerkungen

Optimierungsmaoglichkeiten

Das HDW-Verfahren, sowie die abgewandelte Form des Abrasivwasserstrahlschneidens sind
eines der drei gangigsten Betonabtragverfahren Deutschlands. Frasen und Sagen stellen die bei-
den anderen Anwendungsformen dar.

Jedoch wurde das HDW-Verfahren lange Zeit nur sehr selten genutzt, da es im Vergleich zu den
anderen Verfahren aufgrund der langen Riistungszeiten sowie der Einengung des Lichtraumpro-
fils unwirtschaftlich war. Durch die Weiterentwicklung hinsichtlich der Automatisierung konnte
der Einschriankung des Lichtraumprofils entgegengewirkt werden. Zudem ist die Unversehrtheit
der Bewehrung ein grofler Vorteil bei der Arbeit mit einem HDW-Verfahren. Fiir den Anwen-
dungsfall, dass die Bewehrung unversehrt bleiben soll, stellt sich das Verfahren als wirtschaft-
lich heraus. So wurde bspw. ein HDW-Roboter fiir die Instandsetzung einer Schleuse des Main-
Donau-Kanals 30 km siidlich von Niirnberg eingeplant.

Bewertung

Es kann hier keine umfassende Bewertung abgegeben werden, da es auf die Randbedingungen
des zu betrachtenden Bauvorhabens ankommt. Dies beinhaltet die Gewichtung der Punkte Mobi-
litat, Kosten, Zeitaufwand, Unversehrtheit der eingebauten Bewehrung, eine eventuell notwen-
dige Trockenlegung und die damit verbundenen baubetrieblichen Mafnahmen sowie weitere
Randbedingungen. Das Abrasivwasserstrahlschneiden bietet eine Alternative zum HDW- bzw.
dem Sandstrahl-Verfahren.



